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Einfluss dEs dämmstoffEs auf diE luft-

schalldämmung bEi stEildächErn

schallschutz von dächErn – schwErpunkt zwischEnsparrEndämmung

Ausgehend von den gesetzlichen Anforderungen sind 

Steildächer in der regel schallschutztechnisch gegen 

den Außenlärm nachzuweisen. An dieser Stelle soll 

dargestellt werden, wie sich klassische Steildächer 

mit der heute üblichen Zwischensparrendämmung 

verhalten und welchen einfluss dabei die Wahl des 

dämmstoffes hat.

physikalische grundlagen

Bei der Beurteilung des Luftschallschutzes müssen 

wir grundsätzlich die einschalige Massivbauweise und 

die mehrschalige Bauweise unterscheiden. Bekannt 

dabei ist, dass man mit mehrschaligen Bauteilen bei 

geringerer flächenbezogener Masse deutlich bessere 

Luftschalldämmmaße als bei der Massivbauweise 

erreicht. das Steildach mit seinem üblichen Aufbau 

(siehe Bild 1) fällt unter die zweischaligen Konstruk-

tionen.

weg a: Schallübertragung über den Sparren – Körperschallübertragung

weg b: Schallübertragung über das Gefach – Luftschallübertragung

Grundsätzlich läuft die Schallübertragung über 2 

Wege, wie Sie auch in Bild 1 dargestellt sind. Zum 

einen ist das der Sparren (=rippe) als direkter über- 

tragungsweg und zum anderen ist es das Gefach, 

gefüllt mit einem dämmstoff. Um einen höchstmög-

lichen Luftschallschutz zu erreichen ist es notwen- 

dig, die übertragung über beide Schallwege zu redu- 

zieren. für den Bereich des Sparrens (=rippe) gilt 

zum einen, eine möglichst kleine Sparrenbreite zu 

haben (Ankoppelungsfläche wird reduziert) und 

eine möglichst „weiche“ Ankoppelung des inneren 

Beplankungsmaterials, z. B. Gipskartonplatte, aus-

zuführen. die einflussparameter zur Optimierung  

des Luftschallschutzes über den Schallweg B  

(=Gefach) sollen an dieser Stelle ausführlicher 

dargestellt werden.

Grundsätzlich lässt sich eine optimale Wirkung be- 

züglich eines hohen Luftschalldämmwertes (r 'w) 

erreichen, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind:

1. es sollte ein möglichst großer Schalenabstand  

 (entspricht der Sparrenhöhe) gewählt werden.  

 Mit größerer Sparrenhöhe verbessert sich auch 

 der Luftschalldämmwert. dieses ist konstruktiv   

 nicht immer umsetzbar, insbesondere im Bereich  

 der Sanierung. die Sparrenhöhe ist häufig durch  

 die Statik oder durch den geforderten Wärme- 

 schutz vorgegeben.

2. das Gefach sollte mit einem offenporigen schall- 

 absorbierenden dämmstoff  gefüllt werden. 

bild 1:

weg a weg b



schallabsorbierender dämmstoff

die schallabsorbierende Qualität eines faserdämm-

stoffes lässt sich gemäß der dIn en 13162 in Ver-

bindung mit der dIn 4109-10 durch den längenbe-

zogenen Strömungswiderstand r [kn ∙ s/m4] 

beschreiben. dort wird als schallabsorbierende 

einlage ein längenbezogener Strömungswiderstand  

r von ≥ 5 [kN ∙ s/m4] gefordert. eine zulässige 

Obergrenze ist derzeit noch nicht gefordert.

Längenbezogener Strömungswiderstand r [kN ∙ s/m4] 

oder gemäß heutiger Einheit [kPa ∙ s/m2]  

der Kennwert kann vereinfacht als Widerstand gegen 

die auftreffende bzw. den dämmstoff  durchdringen- 

de Schallenergie verstanden werden. das bedeutet 

einerseits, dass ein sehr großer Strömungswiderstand 

das eindringen der Schallenergie verhindert und 

andererseits bei einem sehr geringen Widerstand die 

Schallenergie den Stoff  ungehindert durchdringen 

kann. 

 

neuere ergebnisse liefert das vom Bundesbauminis-

terium geförderte forschungsprojekt „Schallschutz 

von geneigten dächern und dachflächenfenstern“ [1]. 

Von der Ingenieurgesellschaft für Technische Akustik 

wurden insgesamt 100 verschiedene dachvarianten 

systematisch untersucht. die Teilergebnisse mit un- 

terschiedlichen Zwischensparrendämmmaterialien 

sind in Bild 2 dargestellt. 

die Zellulose-dämmstoffplatte mit einem Strömungs-

widerstand von 80 kPa ∙ s/m² wirkt eher als geschlos-

sene Schale, denn als Hohlraumdämpfung, so dass 

sich die Schalldämmung verschlechtert.

Zu Vergleichszwecken sei erwähnt, dass eine Gefach-

dämmung mit Styropor ein Schalldämmmaß rw,p von 

43 dB und ein Gefach ohne dämmung 41 dB erreicht. 

 

zusammenfassung 

1. ein faserdämmstoff  im Zwischensparrenbereich  

 verbessert deutlich die Luftschalldämmung. 

2. für die Beurteilung der dämmstoffe in Bezug auf   

 ihre schallabsorbierende Wirkung ist einzig der   

 längenbezogene Strömungswiderstand r des   

 dämmstoffes und nicht die rohdichte massgebend. 

3. Bei zu hohen längenbezogenen Strömungswider- 

 ständen nimmt die bauakustische Wirksamkeit der  

 Hohlraumdämmung wieder ab. 

4. Auf  Vorschlag von ita sollten alle faserdämmstoffe  

 mit einem längenbezogenen Strömungswiderstand  

 von 3 kPa ∙ s/m² ≤ r ≤ 35 kPa ∙ s/m² als bauakustisch  

 gleichwertig eingestuft werden.
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